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Worum es geht

e Allgemein Ublichen Anforderungen an die Ausfuhrung von
Tragwerken aus Beton aus Ortbeton und Betonfertigteilen

e Norm fur den Baumeister

e Nationales Vorwort, 3 Seiten

e Nationaler Anhang, 10 Seiten

e EN 13670:2009, normativer Teil 40 Seiten

e EN 13670:2009, Anhange informativ, 30 Seiten

SN EN 13670/NE:201}




SN EN 13670 NaVo; Hierarchie der

Normen fur den Betonbau

Technische Normen

Allgemeine Bedingungen Bau {ABB)

SIA 262 Betonbau
SIA 262/1 Betonbau - Ergdnzende Festlegungen

SIA 118/262
Allzemeine Bedingungen Betonbau
(Vertragshedingungen zu SIA 262)

Vorspannung/ Spannsysteme
SN EN 445-447

Mormen SN EN zu Betonfertigteilen
(Vorfabrikation)

Ausflihrung von Tragwerken in Beton
SN EN 13670

Prifnomen SN EN

Bild 1: Hierarchie der Normen flr den Betonbau. Die Norm SIA 118/262 ist nur giltig,

wenn diese im Werkvertrag vereinbart wurde.
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EN 13670 / Nationaler Anhang

Kapitel der EN 13670

Anwendungsbereich
Normative Verweise
Begriffe
Ausfuhrungsmanagement
Traggertste und Schalungen
Bewehrung

Vorspannung

Betonieren
Bauausfuhrung

10. Masstoleranzen
11.Anhénge A-H (informativ)

OO NN R WN R

nat.
nat.
nat.
nat.
nat.
nat.
nat.
nat.

nat.
nat.

Regelungen!
Regelungen!
Regelungen!
Regelungen!
Regelungen!
Regelungen!
Regelungen!
Regelungen!

Regelungen!
Regelungen D, E und F!
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1. Anwendungsbereich
2. Normative Verweise
3. Begriffe

- Falls vorhanden gelten die SN Normen
- Begriffserklarungen des schweizerischen Sprachgebrauchs
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4. Ausfuhrungsmanagement

4.1 Annahmen

1) Die Ausfuhrung von Bauwerken setzt folgendes voraus:

a) Ausschreibungsunterlagen und Ausfihrungsprojekt
b) Existenz einer Projektleitung und einer Bauleitung

4.2.2 Qualitatssicherungsplan

1) - Kontrollplan - Bauherr
- Prafplan - Baumeister
4.3.1 Uberwachungsklassen - Bauherr/

Nutzungsvereinbarung
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4. Ausfihrungsmanagement
4.3.1 Uberwachungsklassen (Baustoffe und Ausfihrung)

Zunehmendes

Uberwachungsklasse 2 Anforderungsniveau

Uberwachungsklasse 1 l
Uberwachungsklasse 3

5) Die zur Anwendung kommende Uberwachungsklasse
ist in den bautechnischen Unterlagen anzugeben.

6) ... enthalt keine Bestimmungen ... auf den Grad der
Unabhangigkeit des Uberwachungspersonals

4.3.3 ... Der Einsatz von unabhangigen Kontrollen wird durch
2 )neu den Bauherrn im Kontrollplan festgelegt.
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4. Ausfihrungsmanagement

Tabelle 1 — Uberwachung von Baustoffen und Produkte nEN 1 3 6 / 0

Gegenstand Uberwachungsklasse 1 | Uberwachungsklasse 2 | Uberwachungsklasse 3
Materialien fur | In Ubereinstimmung mit 5.1 und 5.2
Traggeruste und
Schalung?

Betonstahl?

In Ubereinstimmung mit 6.2

Komponenten von
Spannsystemen?

Nicht anwendbar in dieser
Klasse

In Ubereinstimmung mit 7.2

Frischbeton;a¢
Transport- oder
Baustellenbeton

In Ubereinstimmung mit 8.1und 8.3

Bei Anlieferung von Transportbeton muss ein Lieferschein vorliegen

Sonstige Bauteilea®

in Ubereinstimmung mit den bautechnischen Unterlagen

Fertigteile®

In Ubereinstimmung mit 9.2 und 9.3

Dokumentation

Nicht erforderlich

Erforderlich

durchzufihren.

b Zum Beispiel Einbauteile aus Stahl

@ Die Uberpriufung von Bauprodukten mit CE-Kennzeichnung oder von Bauprodukten, die von einer anerkannten
Zertifizierungsstelle zertifiziert wurden, erfolgt anhand des Lieferscheins. Im Zweifelsfall sind weitere Uberpriifungen
vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt mit den entsprechenden Vorgaben tbereinstimmt. Fiir andere
Bauprodukte sind Uberwachungen und Annahmepriifungen wie in den bautechnischen Unterlagen vorgesehen

¢ Fur Beton nach Zusammensetzung sind die maRgebenden Eigenschaften anhand von Priifungen nachzuweisen.
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4. Ausfuhrungsmanagement

4.3.3 Ausfuhrungsuberwachung der Ausfuhrung, mit drei

2)

3)

Kontrollarten

a) Prafung der Baustoffe und Produkte
b) Priifung Ubereinstimmung mit den Pldnen
c) Uberwachung von Verformungen / Setzungen

Schnittstellen zwischen Leistungen des Unternehmers,
des Projektverfassers und der Bauleitung mussen
festgelegt sein bezlglich Verantwortung z.B. fur
Ausschalen, Nachbehandlung, Lehrgeristsenkungen
Hinterflllen usw.
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5. Traggertste und Schalungen

Hinweis, dass auch Ziffer 4.3.3 des nationalen Anhangs gilt
far die Ziffern:

« 5.1 Grundsatzliche Anforderungen

« 5.3 Bemessung und Montage von Traggerusten

« 5.4 Bemessung und Einbau von Schalungen

« 5.7 Entfernung von Traggerusten und Schalungen
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6. Bewehrung

« Hinweis auf das SIA Merkblatt 2029 ,Nichtrostender
Bewehrungsstahl,,

+  Hinweis auf die Vornorm SIA 166 ,Klebebewehrung"

« Schweissungen durfen auch von nicht zertifizierten
Schweissern durchgefuhrt werden
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/. Vorspannung

7.2.1 Spannsysteme mussen eine Schweizerische Technische
1) Zulassung (STA) oder eine Europaische Zulassung
(ETA) mit einer Schweizerischen
Anwendungszulassung (SA) besitzen

« Weitere 10 neue Ziffern zu den Themen
Schutzmassnahmen und Fristen sowie Hinweise auf
Regelungen in der SIA 262
(7.6.8 NA) und unter welchen Umstanden von den
Fristen der SIA 262 abgewichen werden darf.



EN 13670 / Nationaler Anhang

8. Betonieren

8.3 Sofern im Werkvertrag festgelegt, kann der Bauherr

4) vom Unternehmer Uberwachungsprifungen am Frisch-
und Festbeton verlangen.

Es wird in diesen Fallen empfohlen, die Ziffer 8.3,
Abschnitt 6 des nationalen Anhangs als verbindlich zu
erklaren. Die geforderten Frisch- und
Festbetonprufungen sind dabei im Kontroll-

und/ oder Priufplan festzulegen.
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8. Betonieren

8.3 Uberwachungsprifungen durch die Bauunternehmung

6) (neu) Fur die Uberpriifung der massgebenden Frisch- und Festbetoneigenschaften wird die Ausflihrung von
Betonarbeiten in drei Uberwachungsklassen eingeteilt (Tabelle NA.1), wobei fir die Einordnung des
Betons bei mehreren zutreffenden Uberwachungsklassen die héhere Klasse massgebend ist.

Tabelle NA.1: Uberwachupgeklassenfi—Boton

Hochbaubetone* Tiefbaubetone
Uberwachungsklasse 1 2 3
AAR Praventionsklasse geméss P1 P2 P3
Merkblatt SIA 2042
Festigkeitsklasse des Betons nach -- -- 2 C55/67
Norm SIA 262
Expositionsklassen (CH) nach Norm X0, XC1, XC2, XC3, XC4, || XD2b, XD3, XF2, XF3, XF4, --
SIA 262 XD1, XD2a, XF1 XA, XAA
Betonsorte geméass SN EN 206- A, B,C,P3 P4 D.E,.F,G,P1, P2 --
1/NE:2013

Gemass Ziffer 4 der Norm SIA 262/1 ist bei den Dauerhaftigkeitsprifungen zwischen den Prifungsarten
TT-1, TT-2 und TT-3 zu unterscheiden. Die Details sind dort festgelegt.

Fur die Qualitatssicherung auf der Baustelle wird Ublicherweise die Prifungsart TT-1 verwendet. Es gelten
die Grenzwerte geméss Norm SN EN 206-1/NE, Tabelle NA.9.
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8. Betonieren

SIA 262/1

4.2.2 Bei den Prufverfahren flr Festbeton gemass Anhang
A bis G sowie I und K (SIA 262/1) kann zwischen den
folgenden Prufungsarten unterschieden werden:

« Prdfungsart TT-1: Prifungen an normalen Probeko6rpern

« Prifungsart TT-2: Prafungen an Bohrkernen,
t <21 Tagen aus dem Bauwerk

« Prufungsart TT-3: Prifungen an Bohrkernen,
t >21 Tagen aus dem Bauwerk

FlUr die Qualitatssicherung auf der Baustelle wird in der
Regel die Prufungsart TT-1 verwendet




EN 13670 / Nationaler Anhang

8. Betonieren

Tabelle NA.3: Annahmekriterien fl'.]rlPrl'qungenlan Beton nach Eigenschaftenfan Bohrkernen aus einem Bauteil |

Bauwerk|(Prifungsart TT-2) (t < 21 Tage)
Prifung Richtwert flr Mittelwert |Grenzabweichung flr Annahmezahl
Mittelwert
Wasserleitfahigkeit qu < 12 g/m’h qw < 14 g/m°h Gemass SN EN 206-
1/NE, Tabelle 19a
Karbona- 50 Jahre 2 XC3 und XC4: Ky < 5.8 mm/Jahr'? | Gemass SN EN 206-
tisierungs- Ky < 5.3 mm/Jahr'? 1/NE, Tabelle 19a
widerstand 100 Jahre ? XC3: Ky < 4.3 mmiJahr'™? | Ky < 4.6 mm/Jahr'?
XC4: Ky < 4.8 mmiahr' | Ky < 5.1 mm/Jahr'?
Chloridwiderstand Do <12 -10" m%s De <14 - 102 m¥s Gemdass SN EN 206-
1/NE, Tabelle 19a
Frost-Tausalz- | mittel m < 1'500 g/m’ m < 2200 g/m’ Gemé&ss SN EN 206-
widerstand 1/NE, Tabelle 19a
hoch m < 300 g/m’ m < 400 g/m’ Geméss SN EN 206-
oder oder 1/NE, Tabelle 19a

m < 800 g/m? und
Amag < (Amg + AMya)

m < 1000 g/m? und
AMaog < (Amﬁ + ﬂ.mm)

Sulfatwiderstand

Al<1.2 %o

Projektspezifisch festzulegen

1)

Tabelle NA.9 der SN EN 206-1/NE sind zu beachten.

2 Nutzungsdauer

Die angegebenen Grenzwerte gelten flr die Bewehrungslberdeckung geméss Norm SIA 262. Die Fussnoten der
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8. Betonieren
Tabelle NA.4: Haufigkeit derlFrischbetonprgfungenhn Beton nach Eigenschaften|auf der Baustelle |

Priifung am —llherwachungsklasse
Frischbeton 1 2 | 3
Lieferschein — Jedes Lieferfahrzeug
Gleichméssigkeit des — Stichprobe mittels — jedes Lieferfahrzeug
Betons Sichtkontrolle
Konsistenz — in Zweifelsféllen — beim ersten Einbringen jeder Betonfamilie und

— alle 200 m® und

— in Zweifelsféllen

Rohdichte und — in Zweifelsfallen — beim ersten Einbringen jeder Betonfamilie und
SR — alle 200 m® und
— in Zweifelsfallen

Wasserzementwert -- — beim ersten Einbringen jeder Betonfamilie und

- alle 200 m® und Darrprobe |

— in Zweifelsféllen

Luftgehalt des - — beim ersten Einbringen jeder Betonfamilie und
Frischbetons bei LP- — alle 200 m? und
Zusatz

— in Zweifelsféllen
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8. Betonieren

Tabelle NA.5: Haufigkeit der Festbelongrufungedan normkonform hergestellten, gelagel‘tenlund vorbereiteten Probe-
bzw. Prifkérpern}(Prufverfahren TT1 Leméss Norm SIA 262/1, Ziffer 4.2.1)

Priifung am Uberwachungsklasse

Frischbeton

1

2

3

Oder einmal je Kalenderwoche, falls innerhalb von 7 aufeinander folgenden Kalendertagen mehr als 5

Druckfestigkeit - in 2weifelsféllen | Prifung pro Betonfamilie Prufung pro Betonfamilie
— mind. 2 Mal oder mind. 2 Mal oder SN EN 206'1/NE:2013
- je 400 m” oder ~ e 200 m” oder (Hersteller mit Erfahrung)
—_ie 5 Produktionstage —__ie 3 Produktionstage
Wasserlelitféhigkeit prol:ektspez?ﬂsch prcla.jektspeziﬁsch _ prc.:.jektspezifisch _ mind. 2 pro Jahr oder alle 1'000 m3
\}f{iaggr;?:::zlerungs- projektspezifisch Prufu.ng pro Betonfamilie F’rufulng pro Betonfamilie ab 4'000 m3 alle 2'000 m3
- .mlnd.ZI\;IaI oder - .mmd.ZI\;ﬂal oder ab 30‘000 m3 a”e 3‘000 m3
— je 800 m” oder — je 400 m” oder
- je10 F’roduktionsiagezl - jeb Produktionsiage”
Chloridwiderstand - Prifung pro Betonfamilie Prifung pro Betonfamilie
mind. 2 Mal oder - mind. 2 Mal oder mind. 2 pro Jahr oder alle 250 m3
— je 800 m® oder — je 400 m® oder ab 1'000 m3alle 500 m3
- je10 Produktionslagezl - jeb F’roduktionslage” ab 2'000 m3 alle 1'000 m3
Frost- - Prifung pro Betonfamilie Prifung pro Betonfamilie
Tausalzwiderstand - mind. 2 Mal oder - mind. 2 Mal oder
- je 800 m® oder - je 400 m® oder
— je 10 Produktionstage® - je 5 Produktionstage”
AAR-Bestandigkeit - projektspezifisch projektspezifisch
Sulfatwiderstand - projektspezifisch projektspezifisch
E-Modul projektspezifisch projektspezifisch projektspezifisch
Kriechen projektspezifisch projektspezifisch projekispezifisch
Schwinden projektspezifisch projektspezifisch projekispezifisch

Produktionstage vorliegen.
Oder einmal je 2 Kalenderwochen, falls innerhalb von 14 aufeinander folgenden Kalendertagen mehr als 10
Produktionstage vorliegen.

2)
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8. Betonieren

8.5 Nachbehandlung und Schutz ( 41/, Seiten)

|

8.5 Nachbehandlung und Schutz
Hinweis:
Es gilt die Norm SIA 262, Ziffer 6.4.6
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8. Betonieren

Tabelle 23 Richtwerte fiir die Mindestnachbehandiungsdaver | SIA 262, Ziffer 6.4.6

Mindestnachbehandlungsdauer [Tage] *

sehr

Festigkeitsentwicklung des Betons schnell mittel langsam:
langsam

pei 20°C gemass SN EN 206-1

r=0,5C 050>r=030!030>r=015 r<9,15

Nachbehandiungskiasse (NBK)} 2 3 4 2 3 4 2 3 4
I 7=25 10 15 3 (15125] 5 | 25|35 6 o
Oberflachen- £ spezielle
temperatur des | 257 7=15 1 10[206] 5 |25/ 4 |9 |57 | 12 Anforderungen
Betons ¥ [°C] 15>T=10 [15(25| 7 | 4 | 7 | 13| 8 |12 ] 29  sindfestzu-
halten
10>T=5% 120|35: 8|59 |18|11 18 30

" Bei mehr als 5 h Verarbeitbarkeitszeit {Zeitraum, wahrend dessen der Beton mit den vargesehenan
Gerdten auf der Baustelle verdichtbar ist) ist die Nachbehandlungsdauer angemessen zu veridngern
%! Bei Temperaturen unter 5°C ist die MNachbehandlungsdauer um die Zeitspanne zu verldngern, wahrend

der die Temperatur unter 5°C lag
* Alternativ darf die Lufttemperatur, die am Morgen um ca. 07.00 Uhr im Schatten gemessen wird, ver-
wendet werden.
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8. Betonieren

8.8 Sichtflachen

1) FlUr die Anforderungen an die Sichtflachen (Fur
Ansichtsflachen gilt die Norm SIA 118/262. Weitere
Informationen sind im cemsuisse-Merkblatt

~Sichtbetonbauten™ aufgefuhrt.
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8. Betonieren

SIA 118/262

8.4.3.4 Beim Schalungstyp (Schalungstypen gemass
Anhang C) werden unterschieden:
— Typ 1: Normale Betonoberflache
- Typ 2: Betonoberflache mit einheitlicher Struktur
— Typ 3: Sichtbetonoberflache mit Brettstruktur
— Typ 4: Sichtbetonoberflache mit Tafelstruktur.

Besondere Anforderungen wie abgedichtete Fugen, versetzte
Stdsse, vorgeschriebene Brett- oder Tafelrichtungen sind
erganzend anzugeben.
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9. Bauausfuhrung mit Betonfertigteilen
10. Masstoleranzen
11. Anhédnge A bis H (informativ)

- Insbesondere Hinweise auf Ziffern der SIA 262
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Uberwachungs- Priif- Kontrollklasse und Priifungsarten

EN 13670, 4.3.1 3)
3 UberwaChUUQSk/assen 1, 2, 3 (fur Bauprodukte- und Stoffe, Arbeiten im

Rahmen der Bauausfiihrung und Dokumentation)

NA 4.3.3 2) (neu)

3 Arten von Kontrollen;

a) Die Prufung der Baustoffe und- Produkte

b) Die Prifung der Ubereinstimmung mit den Pldnen

c) Die Uberwachung von Verformungen und Setzungen

NA 8.3. 6) (neu)
3 Uberwachungsklassen; 1, 2, 3 fur Beton

und Verweis auf SIA 262/1
3 Prufungsarten; TT-1 TT-2 und TT-3
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Vorteile < > Nachteile

+ Verantwortlichkeiten klarer geregelt

+ Klare Annahmekriterien fur Dauerhaftigkeitsprufungen
an Bohrkerne aus dem Bauwerk (Prifungsart TT-2)

+ .Kann"-Formulierung fur Betonprifungen

+/- Norm musst erst einmal beim Baumeister ,ankommen"

Lesbarkeit (Viele Verweise auf andere Normen, 10 Seiten nationaler
Anhang mit weiteren Verweisen auf Normen und Merkblatter)

Noch einige Unklarheiten bezliglich Uberwachungsklassen
der EN und des Nationalen Anhangs

Rangfolge der Planungs-, Bemessungs- und
Ausfuhrungsnormen in einer Ausfihrungsnorm geregelt
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