










SBB, VSH, ARE: 
Runder Tisch  

ASTRA: Bericht Konfliktanalyse  
Vermeidung eines Notstandes 

Bundesgericht  
Entscheid Campiun 

ARE: Bericht  
Planungshilfe  
Standortplanung 

Bundesgericht  
Entscheid Arvel 

ARE: Umfrage  
Anpassung Sachplan Verkehr 

BAFU (CSD): Bericht Beurteilung 
Hartgesteinsabbaustandorte 

VSH, ARE, BAFU:  
Vereinbarung Übergangslösung  

ARE: Sachplan Verkehr, Teilplan 
Hartgesteinsversorgung 

ARE: Überarbeiteter Sachplan Verkehr, 
Teilplan Hartgesteinsversorgung 

SGTK: Konsultation  
Kantone, Pro Natura, WWF Schweiz... 

SGTK: Dissertation C. Bärtschi,  
Kieselkalke in der Schweiz 

ARE: Schlussbericht Evaluation  
Potentialgebiete Hartsteinbrüche  

Publikation SGTK,  
Landesgeologie 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

itlinie Hartgesteine 

34 potentielle Abbaugebiete ausserhalb BLN Gebieten

31 «wegdiskutiert» bis heute ...





Zement = Mischung aus Klinker und Gips 

Klinker besteht aus 4 Hauptkomponenten:
Kalziumoxid CaO
Siliziumoxid SiO2
Aluminiumoxid Al2O3
Eisenoxid Fe2O3

Kalkstein + Mergel (Ton)





GUA SGTK, 2010

19

− Kieselkalke

− Flyschsandstein

− Subalpiner Molassesandstein
− Glaukonitsandstein

− Metarhyolith

Hartsteinbrüche 2010







Wir müssen unsere Sicht- und Denkweise ändern


